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DANE TECHNICZNE
Siatka stalowa wysokiej wytrzymatlosci DELTAX® G80/2

DELTAX® — Siatka stalowa wysokiej wytrzymatosci ) DELTAX® — Drut, z ktérego wykonano siatke

Ksztatt oczek: Romboidalny Srednica drutu: d=2,0mm ?

Wytrzymatos$¢ drutu

Wielkos$¢ oczek: Xy =101 - 175 mm (+/-3%) . o fi =2 1770 N/mm? 4
na rozcigganie:
Srednica okregu wpisanego: Di = 82 mm (+/-3%) Materiat: Stal wysokiej wytrzymatosci
. Wytrzymatos¢
o = 0 =
Kat rozwarcia drutu oczka: €=53 pojedynczego drutu: Zy=5,5kN
Catkowita grubos¢ siatki: hiot = 8,0 mm (+/-1 mm)
Przeswit boczny: hi = 4,0 mm (+/-1 mm) DELTAX® — Ochrona antykorozyjna
llo$¢ oczek w pionie: n = 5,7 szt./mb Ochrona antykorozyjna: GEOBRUGG ULTRACOATING
n L _ . . 94,5% Zn | 5% Al + 0,5% dodatek
llo$¢ oczek w poziomie: ng = 9,9 szt./mb Sktad chemiczny: specjalny
Rdzawe produkty korozji na 5%
Odpornos¢ korozyjna:® powierzchni po uptywie > 2500

godzin, np. Galfan ok. 800 h

m;:zygigzgﬁéﬁzﬁgme B 2253 kN/m 2 DELTAX® — Standardowa rolka siatki

D zgodnie z EN 10223-6 Szerokos¢ siatki: broi = 3,9 m
2 zgodnie z raportem LGA 12/2009 Dtugos¢ siatki w rolce: lrot =30 m
¥ zgodnie z EN 10218 Powierzchnia w rolce: Agol = 117 m?
4 zgodnie z EN 10264-2 / EN 10016-1 oraz -2 Cigzar na m? g = 0,65 kg/m?
9 zgodnie z EN 10244-2 Ciezar rolki: Grol = 76 kg
9 zgodnie z EN ISO 9227 Zakonczenie krawedzi: Zaplecione
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Obrywy skalne, osuwiska, lawiny $niezne oraz splywy gruzowe s3 zjawiskami nieprzewidywalnymi oraz sporadycznymi, wywotywanymi réznorodnymi czynnikami, bedgcymi wynikiem dziatalnosci cztowieka (prace
budowlane, itp.) oraz/lub wynikiem zjawisk zachodzacych w naturze (pogoda, trzesienia ziemi, itp.). Ze wzgledu na réznorodno$¢ tych czynnikéw, nauka nie jest w stanie zagwarantowac petnego bezpieczenstwa oséb
i mienia. Jednakze, stosujac prawidiowe zasady sztuki inzynieryjnej w zakresie parametrow dajgcych sie przewidzie¢ lub zbada¢ oraz stosujgc odpowiednio zaprojektowane systemy ochronne na obszarach
zagrozonych, mozna znacznie ograniczy¢ ryzyko uszkodzen ciata i mienia. Aby zachowa¢ pozadany poziom bezpieczenstwa niezbedna jest okresowa kontrola oraz konserwacja takich zabezpieczen. System ochronny
moze zostaé uszkodzony w wyniku katastrofy naturalnej, zatozenia nieodpowiednich parametréw projektowych, niestosowania opisanych w projekcie standardowych element6w, systeméw lub oryginalnych czesci
zamiennych i/lub korozji (spowodowanej zanieczyszczeniem $rodowiska naturalnego, pradami btgdzacymi badz innymi czynnikami zaleznymi badz niezaleznymi od cztowieka).
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