FICHA TECNICA

Entrelacado de protecao contra a erosao e de criacao de

espacos verdes GREENAX®

O entrelagado de protegdo contra a eroséo e de criagdo de espacos verdes GREENAX® é uma combinagéo integrada
do nosso entrelagado bem estabelecido DELTAX® em arame de ago de alta resisténcia e uma esteira com um conjunto
emaranhado tridimensional em polipropileno. O produto dai resultante pode ser assente de forma extremamente simples
e rapida e constitui uma base ideal para plantas, para estabilizar declives e acudes de forma natural o mais rapido

possivel.

Propriedades do entrelacado de arame de aco TECCO
C 6 Aprovacédo Técnica Europeia ETA-17/0116

Arame de acgo: d=2.0mm

Resisténcia a tracdo do arame: fi 2 1’770 N/mm?

Resisténcia a tracédo do entrelacado: z,2 53 kN/m

Estrutura: Romboide 101 x 175 mm (+/- 5%)
Protecao anticorrosiva: GEOBRUGG ULTRACOATING

Propriedades do conjunto PP

Fibras: Monofilamentos extrudados

Espessura dos filamentos individuais: 0,6 mm

Material: Polipropilenos (PP)

Temperatura de fusao: 160 °C

Estrutura: Estrutura de lagos irregulares

Cor: Verde caril *

Espessura: 14 mm

Percentagem de cavidades: > 90 %

Massa por m?: 400 g/m?

Resisténcia a tracéo: Integrada no entrelacado de arame de ago

Rolo padrdo GREENAX®

Largura do rolo: brolo =3.9m
Comprimento do rolo: lotlo =30.0 m

Area por rolo: Ao = 117 m?
Peso por rolo: Proo = 123 kg
Diametro do rolo: Droio @prox. 0.55 m

* S&8o normais ligeiros desvios de cor e ndo podem ser reclamados.

Todas as indicacdes sao valores médios de testes padrao, sujeitos as oscilagdes habituais da produgéo. Estes correspondem ao nivel de conhecimento mais

BRUGG

Geobrugg

recente. N&o é possivel deduzir responsabilidade a partir das indicagées. E reservado o direito de alteragdo sem aviso prévio.

Desabamento de pedras, deslizamentos, avalanches de lama e avalanches sdo ocorréncias naturais e como tal, imprevisiveis. Por isso, é impossivel determinar ou garantir seguranca
absoluta para pessoas e bens materiais com métodos cientificos. Ou seja Para assegurar a seguranga ambicionada, é imprescindivel monitorizar e fazer a manutengéo regular e em
dimenséo adequada dos sistemas de protecdo. Além disso, as ocorréncias que excedem as capacidades de retencéo dos sistemas calculados pela engenharia, a nédo utilizacao de

pegcas originais ou a corrosao (p. ex., devido a poluicdo ambiental ou outras influéncias externas) podem diminuir o grau de protecao.
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Alteracdes reservadas.
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