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TECHNISCHES DATENBLATT
Spiralseilnetz QUAROX® 0/6.5/275

QUAROX® - Seilnetz Y QUAROX® - Stahldraht

Diagonale: x -y =390 - 400 mm (+/- 5%) Drahtdurchmesser: Dy =3.0mm ?
Maschenweite: D; = 275 mm (+/- 5%) Zugfestigkeit Stahldraht: f = 1’770 N/mm? ©
Offnungswinkel Masche: € = 85 Grad Werkstoff: hochfester Stahldraht
Anzahl Maschen longitudinal pro m:  n; = 2.5 Stk/m E?ngzvt\;ilgt:;tt?nd Zy,212.5kN
Anzahl Maschen transversal pro m: ng = 2.6 Stk/im
QUAROX® - Korrosionsschutz 2 2 Spiralseildurchmesser D, = 6.5 mm
Korrosionsschutz: GEOBRUGG SUPERCOATING Konstruktion: 1x3
Zusammensetzung: 95% Zn / 5% Al

Rollenbreite: Proi =3.9m
Zugfestigkeit Geflecht longitudinal: 22100 KN/m’ ¥ Gesamtflache pro Rolle: Aroi = 117 m?
Y gemass EN 10223-6 Gewicht pro m?: g = 1.3 kg/m?
2 gemass EN 10244-2 Gewicht pro Rolle: Grol = 152 kg
3 geméss EN ISO 9227 Netzrand: Maschenenden verknotet
4 gemass LGA Testbericht 08/2011
9 gemass EN 10218
8 gemass EN 10264-2 / EN 10016-1 und -2
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Steinschlag, Rutschungen, Murgange und Lawinen sind Natur-Ereignisse und entsprechend unberechenbar. Es ist deshalb unmdglich, mit wissenschaftlichen Methoden absolute
Sicherheit fir Personen und Sachwerte zu ermitteln bzw. zu garantieren. Das heisst: Zur Gewahrleistung der angestrebten Sicherheit ist es unerlasslich, Schutzsysteme regelmassig
und in geeignetem Ausmass zu Uberwachen und zu warten. Zudem konnen Ereignisse, die die ingenieurmassig berechneten Aufnahmefahigkeiten des Systems ubersteigen,
Nichtverwenden der Originalteile oder Korrosion (z.B. durch Umweltverschmutzung oder sonstige Fremdeinflisse) den Schutzgrad vermindern.
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